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Rys. 12-5. Izotermy sorpcji
i desorpcji (izotermy higro-
skopijnej rownowagi drew-
na wg Weissa)
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W wyniku naturalnych i sztucznie wytwarzanych zmian drewno stale 

dąży do stanu równowagi higroskopijnej z otaczającym powietrzem,

oddając wodę lub pochłaniając ją z powietrza w postaci pary.

Zależność zachodząca w określonej temperaturze między wilgotnością 

drewna a wilgotnością powietrza określa się mianem izoterm sorpcji                

i desorpcji.

Izoterma sorpcji określa równowagi higroskopijnej podczas wchłaniania 

pary wodnej przez drewno całkowicie suche.

Izoterma desorpcji podaje stan równowagi higroskopijnej podczas 

wysychania drewna.

Dla jednakowej wilgotności względnej powietrza równoważna 

wilgotność drewna jest różna podczas sorpcji i desorpcji.
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Rys. 12-9. Zmiany ksztaltu materialow tartych (paczenie si¢): a) poprzeczne, b) wzdhuz
ne, c¢) skrzywienia, d) zwichrowanie, ¢) zapobieganie paczeniu sie podczas suszenia













